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Заявитель (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВИСИМОСТЬ 

ТАТУ ИНК". 

Место нахождения (адрес юридического лица): 199406, Россия, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 26. 
корпус 4, литера А, кв. 37.Адрес места осуществления деятельности: 199106, Россия, Санкт-Петербург, 

Кожевенная линия, 34А, корпус 8, офис 8.211. 
Основной государственный регистрационный номер 1187847179651. 

Телефон: +7 904 636-33-77 Адрес электронной почты: sales@zavisimost-ink.ru 

 

Изготовитель (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВИСИМОСТЬ 

ТАТУ ИНК". 
Место нахождения (адрес юридического лица): 199406, Россия, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 26. 

корпус 4, литера А, кв. 37. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 
199106, Россия, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34А, корпус 8, офис 8.211. 

 

Объект испытаний: Краска для татуировок торговой марки Зависимость Тату Инк, серия «Железная 

бездна» оттенки: Ленинград-300 

 
Соответствует требованиям: ТУ 20.42.15-001-2000544347-2023 «Краски для татуировок. 

Технические условия». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

 

  

Т а б л и ц а 1 

Наименование 

параметра 
Норма 

Методы 

испытаний 

Заключение 

1. Внешний вид Жидкость, однородная по массе, без 

взвесей и посторонних включений  

по 5.4 Соответствует 

2. Запах в соответствии с описанием в 

технологической документации на 

конкретное средство. Для разбавителя 

допустим специфический запах 

по 5.4 Соответствует 

3. Цвет в соответствии с описанием в 

технологической документации на 

конкретное средство 

по 5.4 Соответствует 

4. Водородный 

показатель (рН) для 

красок 

в соответствии с технологической 

документацией на конкретное средство 

 

по ГОСТ 

29188.2, ГОСТ 

32385 по 5.5 

Соответствует 

5. Разбавляющее 

действие для 

разбавителя 

Должен смешиваться с краской до 

однородной массы, не должно 

наблюдаться свертывания и 

расслаивания краски 

Соответствует 

  

 

Заключение: Проведены испытания образцов на соответствие требованиям ТУ 20.42.15-001-

2000544347-2023 «Краски для татуировок. Технические условия», результаты испытаний отражены в 

таблицах. Данный протокол испытаний касается только испытанных образцов. 

Испытательная лаборатория не несет ответственность за предоставленную заказчиком информацию и 

отбор образцов. 
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Конец   протокола   испытаний. 
 


